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SAINT-GOBAIN
Sciana dwuwarstwowa z Pustakéw Leca® Sciany z pustakow i bloczkow systemu Leca® BLOK majg bardzo dobre
BLOK 24 z izolacjg ze styropianu EPS wiasciwosci termoizolacyjne. Sciana zewnetrzna z Pustakéw Leca® BLOK 24

izolowana styropianem EPS o gruboéci 17 cm pozwala na uzyskanie U=
0,198 W/m2K. Warto$¢ ta spetnia Wymagania Techniczne obowigzujace
obecnie oraz te, ktore zaczng obowigzywaé od 2021 roku (przyjeto dla
styropianu EPS 045 A = 0,045 W/mK).

1. Sciana z Pustakéw Leca® BLOK 24 2. |zolacja ze styropianu EPS na zaprawie klejowe;j

3. Mocowanie styropianu kotkami 4. Warstwa klejowo-szpachlowa

5. Siatka zbrojaca 6. Warstwa klejowo-szpachlowa cd.
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7. Grunt 8. Tynk dekoracyjny
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